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 Anlage 2 

 (zu § 16 Abs. 1 und § 19 Abs. 1) 
Eindeutige Kennzeichnung (Prüfbericht ID): 

 

 

Prüfbericht für Materialien 

 

 

Prüfstelle: 

 

Probenehmer: 

 

Probenentnahmeort: 

 

Datum der Probenahme: 

 

Datum der Untersuchung: 

 

Bezeichnung des Materials: 

 

Hersteller des Materials: 

 

Beurteilungsmenge in m³: 

 

 

Parameter Einheit Grenzwert Messwert Methode/Verfahren 

Trockenrückstand Gew.-% -   

Blei mg/kg TM 120   

Cadmium mg/kg TM 1   

Chrom mg/kg TM 100   

Kupfer mg/kg TM 150   

Nickel mg/kg TM 60   

Quecksilber mg/kg TM 0,7   

Zink mg/kg TM 500   

Summe der Fremdstoffe aus 

Kunststoff/Gummi > 2 mm 

Gew.-% TM 0,1   

Flächensumme Fremdstoffe 

Kunststoff/Gummi > 2 mm 

cm²/L 15   

Summe der Fremdstoffe aus 

Glas > 2 mm 

Gew.-% TM 0,2   

Summe der Fremdstoffe aus 

Metall > 2 mm 

Gew.-% TM 0,2   

PCB7 mg/kg TM 1   

PCDD/PCDF ng I-TEQ/kg 

TM 

50   

PAK16 mg/kg TM 6   

Hexachlorbenzol µg/kg TM -   

KW-Index mg/kg TM -   
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 Datum Unterschrift 
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